
시험완료일자 : 2013년 08월 09일

접 수    일 자 : 2013년 07월 23일

경북 구미시 장천면 하장리 754-2

업   체   명 : (주)경신산업

대   표   자 : 석재환

성적서번호 : TAT-007804

우 702-845 대구광역시 북구 검단로 71-18 (산격동) TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

주         소 :

시   료   명 : 금속시편(파이프 서포트-밴드형)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

KS B 1527 : 2001이상없음25㎜-겉모양

KS B 1527 : 2001이상없음50㎜-겉모양

KS B 1527 : 2001이상없음100㎜-겉모양

KS B 1527 : 20012525㎜㎜치수(B)

KS B 1527 : 20013050㎜㎜치수(B)

KS B 1527 : 200140100㎜㎜치수(B)

KS B 1527 : 20011.625㎜㎜치수(T)

KS B 1527 : 20012.050㎜㎜치수(T)

KS B 1527 : 20012.3100㎜㎜치수(T)

KS B 1527 : 20013625㎜㎜치수(D)

KS B 1527 : 20016450㎜㎜치수(D)

KS B 1527 : 2001118100㎜㎜치수(D)

KS B 1527 : 2001이상없음25㎜-하중시험

KS B 1527 : 2001이상없음50㎜-하중시험

KS B 1527 : 2001이상없음100㎜-하중시험

KS D 0246 : 2001(형광 
X선법-Zn/Fe)

12.725㎜μm도금두께

KS D 0246 : 2001(형광 
X선법-Zn/Fe)

10.650㎜μm도금두께

KS D 0246 : 2001(형광 
X선법-Zn/Fe)

18.8100㎜μm도금두께

- 다음 페이지 -
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용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

작성자 : 박시윤
Tel : 053-384-1910

기술책임자 : 성관영
E-mail : sky@ktr.or.kr

Park Siyoon Sung Kwan-young

2013년 08월 09일

 전자문서본(Electronic Copy)

한국화학융합시험연구원장

Page : 2of 2

A4(210 Χ 297)KTR-QP-T09-F01(01)




